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1. Клинической коронкой называют часть зуба?


1



а) покрытую эмалью
б) покрытую цементом
в) выступающую полость рта

Правильный ответ: в

2. Среднее соотношение анатомической коронки к корню зуба составляет?
а) 1:1
б) 1:2
в) 1:3

Правильный ответ: б

3. Высота коронки от резцов к молярам:
а) увеличивается
б) не меняется
в) уменьшается
Правильный ответ:  в

4. Возрастное изменение зубов в норме:

а) истирание эмали бугров, режущих краев
б) обнажение корней на 1/4 - 1/3 длины
в) смещение зубов в дистальном направлении
Правильный ответ: а

5. Травление эмали применяют с целью?
а) обезжиривания твердых тканей
б) образования микрощелей между кристаллами гидроксиапатита
Правильный ответ: б

6. Наибольшую толщину имеет эмаль?
а) бугров клыков, премоляров и моляров
б) контактных поверхностей моляров
в) вестибулярной поверхности резцов
Правильный ответ: а

7. Свойства стеклоиономерных цементов:
а) коофицет термического расширения близкий к тканям зуба
б) высокая усадка
в) высокая механическая прочность
г) нерастворисость в полости рта
д) низкая объемная усадка
Правильный ответ: а, д

8. Стеклоиономерные цементы применяются для:

а) лечебных прокладок
б) повязок
в) постоянных пломб
г) изолирующих прокладок
Правильный ответ: в, г

9. Поликарбоксилатный цемент это:
а) окись цинка, раствор полиакриловой кислоты
б) окись цинка, раствор ортофосфорной кислоты
в) окись цинка, дистиллированная вода

Правильный ответ: а
10. К цинк-фосфатным цементам относятся:
а) силидонт
б) унифас
в) силицин
г) белацин
д) адгезор
Правильный ответ: б, д

11. Цинк-фосфатные цементы используются для:
а) изоляции пульпы
б) временного пломбирования
в) фиксации ортопедических конструкций
г) пломбирования каналов
Правильный ответ: а, в, г

12. Толщина дентина моляров составляет в среднем?
а) 0,5 - 1,5 мм
б) 2,5 - 3,5 мм
в) 5,0 - 6,0
Правильный ответ:  б

13. Бумажные корневые штифты используют для:

а) измерения длины корневого канала
б) высушивания корневого канала
в) постоянного пломбирования корневого канала
Правильный ответ: б

14. Недостаток лечебных прокладок в виде  нетвердеющих паст?

а) трудность внесения в полость
б) малая адгезия к твердым тканям
в) высокая усадка
г) низкие прочностные свойства
Правильный ответ: б, г

15. Полосами Гунтера-Шрегера называют:
а) линии минерализации эмали
б) различное расположение эмалевых призм на шлифе
в) межпризменное пространство
Правильный ответ: б

16. Эмалевые призмы по отношению к эмалево-дентинной границе зуба располагаются:

а) параллельно
б) перпендикулярно
в) тангенциально
Правильный ответ: б

17. Линиями Рециуса называют:
а) различное расположение эмалевых призм на шлифе
б) линии минерализации эмали
в) валикообразные образования шейки зуба
Правильный ответ: б

18. Самый минимальный размер файла?

а) 08
б) 10
в) 04
г) 06
Правильный ответ: г

19. К отлому эндодонтического инструмента в корневом канале приводит:
а) несоблюдение предельных углов поворота инструмента
б) отсутствие рентгенограммы зуба
в) работа во влажном канале
г) отсутствие прямого доступа к каналу
д) неоднократная стерилизация инструмента
Правильный ответ: а, г, д

20. Целью обследования больного является:
а) установление диагноза
б) выбор метода лечения
в) выбор инструментария
Правильный ответ: а

21. Расспрос больного начинают:
а) со сбора жалоб
б) со сведений о перенесенных заболеваниях
в) с истории заболевания
г) с истории жизни
Правильный ответ: а

22. Методы обследования больного делятся на:
а) основные и дополнительные
б) основные и косвенные
в) инструментальные и визуальные
Правильный ответ: а

23. Интенсивность зубной боли зависит от: 
а) психо-эмоционального статуса пациента
б) времени суток
в) нозологической  формы
г) всего перечисленного
Правильный ответ: г

24. К перфорации стенки корня может привести:
а) игнорирование последовательности прохождения корневого канала разными размерами инструментария, от меньшего к большему
б) несоблюдение предельных углов поворота инструмента
Правильный ответ: а

25. По назначению стоматологический инструментарий разделяется на группы: 

а) да
б) нет

Правильный ответ: а

26. Под влиянием металлических конструкций в полости рта в слюне:
а) изменяется рН
б) изменяется вязкость
в) меняется концентрация микроэлементов
Правильный ответ: в

27. Лечебный прокладочный материал на полимерной основе, содержащий гидроокись кальция?
а) лайф
б) кальмецин
в) каласепт
Правильный ответ: а

28. Стоматологический шпатель используют:
а) для замешивания пломбировочного материала
б) для осмотра полости рта
Правильный ответ: а

29. Микроретенция пломбировочного материала - это:

а) фиксация пломбы за счет конвергенции стенок кариозной полости
б) фиксация пломбировочного материала в ретенционных пунктах
в) проникновение адгезива и пломбировочного материала в микропространство        протравленной эмали
г) фиксация пломбы за счет анкеров, пинов, постов
Правильный ответ: в

30. Праймер - это вещество:
а) с высокой смачивающей способностью, облегчающее проникновение в поры и углубления дентина и эмали пломбировочного материала
б) обеспечивающее сцепление композита и дентина (базовой прокладки)
в) растворяющее минеральные структуры эмали

Правильный ответ: а

31. Общие осложнения при проведении местной анестезии:
а) интоксикация
б) обморок
в) коллапс
г) анафилактический шок
Правильный ответ: а, б, в, г

32. Влияние слюны на поражаемость зубов кариесом:
а) чем меньше суточное выделение слюны, тем выше поражаемость кариесом 
б) чем больше суточное выделение слюны, тем выше поражаемость зубов 
Правильный ответ: а

33. Бонд - это вещество:
а) с высокой смачивающей способностью, облегчающее проникновение в поры и углубления дентина и эмали пломбировочного материала 
б) обеспечивающее сцепление композита и дентина (базовой прокладки)
в) растворяющее минеральные структуры эмали
Правильный ответ: б

34. Противопоказания к проведению местного обезболивания?
а) лечение осложненного кариеса
б) большой объем оперативного вмешательства
в) удаление зуба
г) повышенная чувствительность к анестетику
Правильный ответ: б, г

35. Задача премедикации в стоматологической практике:
а) снижение психоэмоционального напряжения
б) снижение порога болевой чувствительности
в) торможение нежелательных рефлекторных реакций
г) все перечисленное
Правильный ответ: г

36. Путь введения анестетика при стоматологических вмешательствах:

а) инъекционный
б) аппликационный
в) безыгольное введение под давлением
г) все перечисленные
Правильный ответ: г

37. Неинъекционный вид анестезии:

а) аппликационная
б) инфильтрационная
в) проводниковая

Правильный ответ: а

38. Лекарственные препараты, используемые для местного обезболивания:
а) фторотан, закись азота
б) каллипсол, сомбревин
в) новокаин, тримекаин, лидокаин, артикаин.
Правильный ответ: в

39. Для повышения кариес-резистентности эмали адгезивные системы IV и V поколения содержат:
а) фтористые соединения
б) кальциевые соединения
в) фосфатные соединения
Правильный ответ: а

40. Показания для местного инъекционного обезболивания:

а) лечение и удаление зубов
б) проведение небольших амбулаторных операций
в) шинирование переломов, первичная обработка ран
Правильный ответ: а. б, в

41. Создаваемая местным источником освещенность не должна превышать уровень 
общего освещения более чем:
а) в 5 раз
б) в 10 раз
в) в 15 раз
Правильный ответ: б

42. Для чего используют корневой плаггер?
а) для вертикальной конденсации гуттаперчи в корневых каналах
б) для латеральной конденсации гуттаперчи в корневых каналах
в) для определения проходимости корневых каналов
Правильный ответ: а
43. Эндодонтический инструментарий по стандартам ISO маркируется?

а) цветом ручки инструмента
б) цветом рабочей части
в) цифрами (указана длина)
г) цифрами (указан диаметр рабочей части)
д) геометрической фигурой
Правильный ответ: а, г,  д

44. Классификация эндодонтического инструментария выделяет группы инструментов:

а) инструменты для пломбирования корневого канала
б) инструменты для обработки канала
в) инструменты для осмотра полости зуба
г) инструменты для прохождения и расширения корневого канала
д) диагностические эндодонтические инструменты
е) инструменты для удаления пульпы
ж) инструменты для расширения устьев корневых каналов
Правильный ответ: а, г, д, ж

45. Перечислите изменения, происходящие в пульпе зуба при патологии твердых тканей зуба:
а) увеличение числа клеточных элементов, гипертрофия одонтобластов
б) атрофия одонтобластов, частичная или полная их вакуолизация, нарушение васкуляризации
в) образование экссудата, некроз пульпы
Правильный ответ: б

46. "Мраморной" болезнью зубов называют:
а) наследственное нарушение развития дентина
б) наследственное нарушение развития эмали
в) врождённый семейный остеосклероз
г) наследственное нарушение развития дентина и эмали
Правильный ответ: в

47. Укорочение длины корней зубов, отсутствие полости зуба и корневых каналов характерно для:

а) несовершенный амелогенез
б) несовершенный дентиногенез
в) мраморная болезнь
Правильный ответ: б

48. Системная гипоплазия поражает зубы:

а) временные
б) постоянные
в) временные и постоянные
 Правильный ответ: в

49. Зубы Гетчинсона, Пфлюгера и Фурнье являются разновидностью:
а) местной гипоплазии
б) системной гипоплазии
в) эндемического флюороза
Правильный ответ: б

50. Кариесоиммунные зоны зуба: 

а) контактный пункт
б) пришеечная область
в) апроксимальная поверхность
г) бугры и режущий край
д) фиссуры

Правильный ответ: г

51. Для отверждения фотокомпозита применяют свет:

а) солнечный
б) ультрафиолетовый
в) галогеновый с длиной волны 400-500 нм
г) инфрокрасный

Правильный ответ: в

52. Микроорганизмы, играющие ведущую роль в возникновении кариеса зубов:

а) стрептококки
б) стафилококки
в) фузобактерии

г) грибы рода Кандида

Правильный ответ: а

53. Наиболее кариесогенный углевод: 

а) галактоза
б) сахароза
в) фруктоза
г) мальтоза

Правильный ответ: б

54. Смазанный слой это:
а) слишком толстый слой бонда
б) слой ингибированный кислородом
в) механически деструктурированный поверхностный слой дентина

Правильный ответ: в
 
55. Первый этап препарирования кариозной полости:
а) обработка краев эмали
б) раскрытие кариозной полости
в) расширение кариозной полости
г) некрэктомия
д) формирование кариозной полости
Правильный ответ: б

56. Второй этап препарирования кариозной полости:
а) обработка краев эмали
б) раскрытие кариозной полости
в) расширение кариозной полости
г) некрэктомия
д) формирование кариозной полости
Правильный ответ: в

57. Заключительный этап препарирования кариозной полости:
а) обработка краев эмали
б) раскрытие кариозной полости
в) расширение кариозной полости
г) некрэктомия
д) формирование кариозной полости
Правильный ответ: а

58. В кариозной полости не существует:

а) краев
б) дна
в) углов
г) стенок
д) крыши
Правильный ответ: д

59. Изучение рентгенограммы проводят?
а) до расспроса
б) после расспроса до осмотра
в) после расспроса и осмотра
Правильный ответ: в

60. При электроодонтодиагностике определяется состояние?

а) пульпы
б) твердых тканей зуба 
в) костной ткани челюсти
г) десны
Правильный ответ: а

61. Токсический (ятрогенный) пульпит развивается вследствие:
а) травления эмали
б) наложения девитализирующей пасты 
в) обработки глубокой кариозной полости концентрированными растворами антисептиков 
Правильный ответ: в

62. Форма пульпита, протекающая остро:

а) гипертрофический 
б) гангренозный 
в) фиброзный
г) диффузный 

Правильный ответ: г

63. Форма хронического пульпита:

а) фиброзный 
б) диффузный 
в) очаговый 
Правильный ответ: а

64. Текучие композиты применяются для?
а) герметизации фиссур
б) пломбирования небольших полостей 2 класса
в) пломбирования небольших полостей 3 класса
г) пломбирования небольших полостей 5 класса
 Правильный ответ: а, г

65.Микротвердость эмали при кариесе в стадии пятна:
а) снижается
б) повышается
в) не изменяется
Правильный ответ: а

66.Наиболее характерный клинический симптом при кариесе разных стадий – боль:
а) самопроизвольная
б) сохраняющаяся после устранения раздражителя
в) только в присутствии раздражителя
Правильный ответ: в

67.Полость при поверхностном кариесе локализуется в  пределах:           
а) эмали
б) эмали и дентина      
в) эмали, дентина и предентина
Правильный ответ: а

68.Глубокий кариес дифференцируют:
а) со средним кариесом
б) с хроническим пульпитом
в) с хроническим периодонтитом
г) с флюорозом
Правильный ответ: а, б

69.Протравливание эмали обеспечивает контакт эмали зуба с композиционным материалом по принципу:
а) микросцепления
б) химического взаимодействия
в) адгезии
Правильный ответ: а

70. Для сэндвич-техники пломбирования используется сочетание материалов:
а) фосфат цемент и амальгама
б) стеклоиономерный цемент и композит
в) фосфат цемент и стеклоиономерный цемент
Правильный ответ: б

71.Для лучшей ретенции композиционного материала эмаль подготавливают путем:
а) фторирования
б) создания фальца
в) кислотного протравливания
Правильный ответ: б, в

72.Для протравливания эмали перед пломбированием композиционным материалом используется кислота:
а) соляная
б) плавиковая
в) ортофосфорная
Правильный ответ: в

73. Стеклоиономерные цементы применяются для:
а) лечебных прокладок
б) повязок
в) постоянных пломб
г) изолирующих прокладок
Правильный ответ: в, г

74.По виду полимеризации композиционные материалы подразделяются на:
а) светоотвердеющие
б) химического отверждения
в) двойного отверждения
г) инфракрасного отверждения
Правильный ответ: а, б, в

75. Резкая приступообразная боль в челюстно-лицевой области отмечается при:
а) глубоком кариесе
б) остром пульпите
в) невралгии тройничного нерва
Правильный ответ: в

76.Ятрогенный пульпит может возникнуть в результате:
а) перегрева зуба при нарушении режима препарирования твердых тканей
б) гипоплазии эмали
в) чрезмерной глубины обработки при формировании полости
г) эрозии эмали
д) случайного введения парапульпарного штифта в полость зуба
е) кариеса
Правильный ответ: а,в,д

77.Метод лечения хронического гангренозного пульпита:
а) витальная ампутация
б) витальная экстирпация
в) биологический метод
г) девитальная экстирпация
д) резекция верхушки корня
Правильный ответ: б, г

78. Основной принцип препарирования кариозной полости?
а) профилактическое иссечение твердых тканей зуба до иммунных зон
б) принцип биологической целесообразности
в) принцип технической целесообразности
г) предельно полное иссечение пораженных тканей и щадящее отношение к здоровым
Правильный ответ: г

79.Для удаления пульпы из корневого канала предназначен:
а) зубоврачебный зонд
б) рашпиль
в) пульпоэкстрактор
г) бурав Хэдстрема
д) каналонаполнитель
Правильный ответ: в
80.Медикаментозные препараты для обработки корневых каналов должны:
а) обладать бактерицидными свойствами
б) быть инертными по отношению к микроорганизмам
в) не раздражать ткани периодонта
г) оказывать токсическое действие на ткани периодонта
д) глубоко проникать в дентинные канальцы
Правильный ответ: а, в, д
81. Для стерилизации стоматологических зеркал применяют:
а) антисептические растворы
б) автоклавирование
в) сухожаровой метод
Правильный ответ: а

82. Постоянная ноющая боль в челюстно-лицевой области отмечается при:
а) клиновидном дефекте
б) глубоком кариесе
в) хроническом периодонтите
Правильный ответ:  в

83.Хронический гангренозный пульпит отличается от хронического фиброзного пульпита наличием:
а) кариозной полости средней глубины
б) болей от горячего
в) деструкции костной ткани в апикальной области
Правильный ответ:  б

84.При хроническом фиброзном пульпите в пульпе происходит:
а) некроз ткани пульпы
б) фиброзное перерождение пульпы
в) значительное разрастание грануляционной ткани
г) резкое увеличение волокнистых элементов
д) акантолиз
Правильный ответ: б,  г
85. Режущие инструменты и зеркала после стерилизации следует хранить?
а) в 96% спирте
б) в 70% спирте
в) в 6% растворе перекиси водорода
г) в 3% растворе перекиси водорода
Правильный ответ: в

86.Наличие кариозной полости может быть причиной периодонтита:
а) травматического
б) инфекционного
в) медикаментозного
Правильный ответ: б

87.Сообщение кариозной полости с полостью зуба характерно для периодонтита:
а) острого
б) хронического
Правильный ответ: б

88.Раскрытие полости зуба при эндодонтическом лечении проводится с целью:
а) улучшения фиксации пломбы
б) улучшения доступа к каналу корня
в) удаления коронковой пульпы
Правильный ответ: б

89.При хроническом фиброзном периодонтите на рентгенограмме определяется:
а) расширение периодонтальной щели в периапикальной области
б) разрежение костной ткани округлой формы с четкими контурами в периапикальной области
в) разрежение костной ткани у верхушки корня без четких границ
Правильный ответ: а
90.Для постоянного пломбирования корневых каналов используются штифты:
а) бумажные
б) гуттаперчивые
в) парапульпарные
Правильный ответ: б

91.Для временного пломбирования корневых каналов используются:
а) гидроокись кальция
б) фосфат цемент
в) ледермикс
г) форфенан
Правильный ответ: а, в

92. Острая самопроизвольная боль в челюстно-лицевой области отмечается при:
а) остром пульпите
б) глубоком кариесе
в) эрозии эмали
г) неврите лицевого нерва
Правильный ответ: а

93.Для определения длины корня зуба используют:
а) апекс-локатор
б) рентгенологическое исследование
в) электроодонтодиагностику
г) депофорез
Правильный ответ: а, б

94. Герметики используют для профилактики:
а) кариеса
б) флюороза
в) гипоплазии
Правильный ответ: а

95.Пломбирование корневого канала произведено правильно:
а) корневая пломба должна немного выходить за апекс
б) корневая пломба не должна доходить до апекса на 3-4 мм
в) корневая пломба не должна доходить до апекса на 0,5-2 мм
Правильный ответ: в

96.Критерием выбора метода хирургического лечения пародонтита являются:
а) жалобы больного
б) глубина кармана
в) длительность болезни
г) общее состояние больного
Правильный ответ: б

97.При глубине кармана более 5 мм целесообразно провести:
а) кюретаж
б) открытый кюретаж
в) лоскутную операцию
Правильный ответ: в

98.Окраска десны при пародонтозе:
а) цианотичная
б) бледная
в) гиперемированная
Правильный ответ: б
99. Достоинство фотокомпозитных пломбировочных материалов:
а) достаточное время для моделирования реставрации
б) высокая прочность на истирание и сжатие
в) цветостойкость
г) соответствие цвета и прозрачности эмали и дентину зуба
Правильный ответ: а, б, в, г

100.Требование к материалам для корневых каналов:

1


а) не оказывать раздражающего действия на ткани периодонта
б) иметь длительное время твердения
в) обладать химической связью с дентином
г) обладать пластикостимулирующим и противовоспалителеным действием
д) не разрушаться под действием тканевой жидкости
Правильный ответ: а, г, д
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